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PRODUKTGRUPPE

Kitte - Kunstharz

BINDEMITTELBASIS

Phenolharz

EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG

Verlege- und Verfugekitt auf Basis eines modifizierten Phenolresols und einem
kohlenstoffhaltigen Fillstoff zur einfachen Verlegung und Vermauerung von saurefesten
keramischen Platten, Steinen oder Kohlenstoffsteinen.

Breite Anwendbarkeit zur Herstellung von Ausmauerungen in Prozessbehaltern der chemischen
Industrie, der Erzaufbereitung, der Rauchgasreinigung, etc. oder als Verlege- und Verfugekitt bei
Plattenbeldgen auf stark thermisch, mechanisch und chemisch beanspruchten Boden- und
Wandflachen.

+ Temperaturbestandigkeit
- Bis 180 °C Nassbelastung
- Bis 200 °C Trockenbelastung
- Die Temperaturbestéandigkeit ist grundsatzlich abhangig von der individuellen chemi-

schen Beanspruchung.

- Sehr hohe chemische Bestandigkeit gegenuber einer Vielzahl von Medien, wie z.B. |
verschiedenen anorganischen und organischen Séuren (auch Flusssé&ure), Fetten, Olen und
Kraftstoffen, Losemitteln und diversen Kohlenwasserstoffen.

* Innerhalb von Geb&auden oder im Freien einsetzbar.

+ Ausgezeichnete Haftung an keramischen Platten, Steinen oder Kohlenstoffsteinen.

+ Beim erstmaligen Aufheizen erféhrt Dolit CN eine bleibende Ausdehnung und eignet sich
somit zur Herstellung vorgespannter Ausmauerungen.

« Elektrisch ableitfahig (siehe Priifung der elektrostatischen Ableitfihigkeit [> 5]).

CRS
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PHYSIKALISCHE DATEN

Chemical Resistant Systems

feuchte

Dichte DIN EN ISO 1183-1 |ASTM D 792 1,5 g/cm?
Shore-Harte D DIN 53505 ASTM D 2240 70 Shore D
Abriebfestigkeit DIN 52108 ASTM C 241 10 cm3/ 50

cm?
Biegefestigkeit * DIN EN ISO 178 ASTM C 580 24 MPa
Druckfestigkeit * DIN EN ISO 604 ASTM C 579 65 MPa
Zugfestigkeit * DIN EN ISO 527 8,5 MPa
Elastizitatsmodul * DIN EN ISO 178 ASTM C 580 3x10° MPa
Haftfestigkeit auf keramische Platten DIN EN ISO 4624 > EZF MPa
Haftfestigkeit auf Kohlenstoffplatten DIN EN ISO 4624 > EZF MPa
Therm. Langenausdehnungskoeffizient ISO 11359-2 ASTM C 531 1,9x10° 1/K
Warmeleitfahigkeit ISO DIN 22007 1,7 W/mK
Elektr. Ableitwiderstand DIN EN 14879-6 ASTM F <10° Q

Bei >70% rel. Luft-  [150/98

EZF = Eigenzugfestigkeit

* Mittelwert, ermittelt an getemperten Proben

Untergrund, Umgebungsluft und Dolit Materialien miissen wahrend der Verarbeitung im
Temperaturbereich zwischen 10 °C und 30 °C liegen. Die optimale Verarbeitungstemperatur
betragt 20 °C. Hohere und niedrigere Temperaturen beeinflussen die Verarbeitungszeit und
Konsistenz der Zusammensetzung. Verbrauch und Applikationsleistung konnen sich dadurch

APPLIKATIONSVORAUSSETZUNGEN

verandern.

Wahrend der Verarbeitung muss der Untergrund absolut trocken bleiben. Es darf keinerlei
Feuchtigkeit (Kondensat, Nebel etc.) auf die zu schiitzenden Flachen gelangen.

Unebenheiten sind bereits im Untergrund auszugleichen.

Die Objekttemperatur muss einen Taupunktsabstand von mindestens 3 K, bei relativer

Luftfeuchtigkeit Giber 70 % von mindestens 5 K aufweisen.

Die Baustelle ist vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Dolit Kitt-Systeme konnen zur vollsatten oder hohlfugigen Verlegung von Platten und Steinen
verwendet werden. Ublicherweise erfolgt der Aufbau auf eines der Beschichtungs- oder
Gummierungssysteme aus dem CRS Programm unter den dort beschriebenen Bedingungen und
Systemaufbauten (z.B. Ausfiihrung einer Haftschicht). Kommt keine solche Dichtschicht zum

Einsatz, ist mindestens eine geeignete Grundierung mit entsprechender Abstreuung

vorzusehen.

Sollen hohlfugig verlegte Platten mit einem Dolit-Kittmaterial verfugt werden, muss die

Lagerfuge erhartet und wieder trocken sein. Die offene Fuge sollte einen rechtwinkligen
Querschnitt haben, mindestens 15 mm tief und 5 - 8 mm breit sein. Die Seitenflachen der
Platten miissen frei von Verlegemassen und die Fuge sauber sein.
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Chemical Resistant Systems

Sind die Platten hohlfugig und in alkalischer Verlegemasse verlegt, ist die Lagerfuge mit
20%iger alkoholische Schwefelsdure abzusaduern.

LIEFERFORM / MINDESHALTBARKEIT

Dolit-CN-Lésung 5233007001 25 kg Hobbock 12

Dolit-CN-Mehl 5233045021 15 kg Sack 24

+ Alle Komponenten sind trocken zu lagern und zu transportieren.
+ Die Mindesthaltbarkeit gilt fiir eine Lagertemperatur von 20 °C. Hohere Temperaturen
verkdrzen, niedrige Temperaturen verlangern die Mindesthaltbarkeit.
Sicherheitshinweis
+ Fir Handhabung, Lagerung und Transport die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter
beachten!

GISCODE

Dolit CN Kittmasse SB-P30

MISCHUNGSVERHALTNIS / VERBRAUCH

DOLIT CN KITTMASSE

oscoos ]
m
iscHuNGSUERRALTNI JveRBRAVCH ]
veeseuNDveRRUGERT
powonwrmusse
e e

Dolit-CN-Lésung 0,577 100 2,000 1,650
Dolit-CN-Mehl 0,923 160 3,200 4,600
Summe 1,500 260 5,200
Volumen pro Ansatz = 3,45 | Kittmasse

HINWEIS! Dolit-CN-Mehl darf in der Menge um bis 10% variiert werden. Abhdngig von Temperatur

und Viskositat der Lésung.

Spaltplatten 240 x 115 x 20 mm =751 11,25 kg/m?
Spaltplatten 240 x 115 x 40 mm =951 14,25 kg/m?2
Steine 240 x 115 x 65 mm =11,51 17,25 kg/m?
Steine 240 x 115 x 80 mm =13,01 19,50 kg/m?
Lagerfugendicke 4 -7 mm
Fugenbreite 5-8mm
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CRS

Chemical Resistant Systems

MISCHEN / VERARBEITUNG

Mit der Verarbeitung darf erst begonnen werden, wenn die Applikationsvorrausetzungen
gegeben sind und wahrend der gesamten Verarbeitung und Aushartung eingehalten werden
konnen.

Kittmischer Fugenbrett (Gummispan) Bohrmaschine
Kelle Messbecher Ankerriher
Fugeisen Waage

Fugenspritze Mischgefal

+ Bei hohen Umgebungstemperaturen sind kleinere Mengen Kittmasse anzumischen, um eine
starke exotherme Reaktion der Mischung zu vermeiden.

- Kittlosung vor der Benutzung auf abgeschiedenes Wasser priifen (Kondensationsprodukt
des Harzes, scheidet sich auf der Oberfldache ab). Vorhandenes Wasser abschiitten,
keinesfalls einriihren.

+ Gut durchriihren. Dabei den Rihrer an GefaBwand und -boden vorbeifiihren.

+ Flissige Komponenten werden abgemessen oder abgewogen und in ein Mischgefa
Uberfihrt.

+ Feststoffe werden einzeln abgemessen oder abgewogen, der Lésung portionsweise
hinzugegeben und sorgféltig mit einem Ankerriihrer (300 - 500 U/min) eingemischt bis eine
klumpenfreie Mischung entsteht.

+ Wahrend des Mischvorgangs den Riihrer mehrmals an GefaBwand und -boden vorbeifiihren.

+ Die Kittmasse kann zur vollsatten oder hohlfugigen Verlegung von Platten oder Steinen
verwendet werden.

+ Lagerfuge wird in einer Dicke von 4 - 7 mm auf den Untergrund auftragen.

+ Vollsatt wird die Kittmasse auf zwei Seitenkanten der Platten oder Steine aufgetragen.
Anschlielend die Platte oder den Stein ansetzen.

+ Der auftretende Kittwulst wird mit der Kelle entfernt und die Fuge glattgestrichen.

+ Bei hohlfugiger Verlegung bleibt die StoRRfuge frei und wird spater gefilllt.

+ Um nach der Verfugung optisch einwandfreie Oberflachen zu erhalten wird, je nach
verwendeten Platten, die Verwendung von Dolit Schutzlack, Hartwachs oder Klinkerol
empfohlen. Im Vorfeld ist die Verwendung an einer Testflache zu priifen.

+ Es ist besonders auf lunkerfreies Arbeiten zu achten.

+ Die nachtragliche Verfugung kann mit einer Fugenspritze, Fugeisen oder Fugenbrett
erfolgen.

+ Um die Fuge zu verdichten wird liberschiissiges Material mit dem Fugeisen in die Fuge
gedriickt. Restliches Material wird mit der Kelle entfernt.

Bei 20 °C betrdgt die Verarbeitungszeit ca. 30 - 60 min.
+ Die Verarbeitungszeit ist temperaturabhangig.
+ Hohere Temperaturen verkirzen, niedrige Temperaturen verlangern sie.

www.dolit-crs.de

CRS Chemieschutz GmbH | Bachstr. 38 | D-53639 Konigswinter | GERMANY | info@dolit-crs.de 4/6



7354647307 +V 1+ de

Produktinformation

Dolitcn

KI.PH.001 | 09.02.2022

Wartezeit bis zur Begehbarkeit (bei 20 °C) mindestens 24 Stunden.

- Hartezeit bis zur vollstédndigen chemisch und mechanisch Belastbarkeit (bei 20 °C)
mindestens 8 Tage.

+ Die optimale Widerstandsfahigkeit gegen einige Losemittel wird bei normaler Temperatur
erst nach mehreren Wochen erreicht. Durch Warmebehandlung des fertigen Bodenbelags
bzw. der Ausmauerung kann dieser Prozess beschleunigt werden.

Arbeitsgerate, die mit ungehéarteten Materialien verschmutzt sind, kdnnen mit Dolit-
Universalreiniger gesdubert werden. Reinigung nur in gut bellifteten Bereichen durchfiihren und
SicherheitsmalRnahmen beachten.

PRUFUNG DER ELEKTROSTATISCHEN ABLEITFAHIGKEIT

Die Messung des Erdableitwiderstandes R wird mit einem handelsiiblichen
Widerstandsmessgerat bis 10 Ohm mit 100 Volt Gleichspannung als Messspannung
durchgefiihrt. Als Messelektrode wird eine kreisformige Elektrode von 50 mm Durchmesser
verwendet. Als Kontaktvermittler wird ein mit Leitungswasser leicht angefeuchtetes FlieRpapier
von 50 mm Durchmesser auf die Oberflache der Platte gelegt. Wahrend der Messung wird mit
einer Kraft von ca. 10 N auf die Unterlage gepresst.

Die Priifung findet auf der Baustelle statt und wird friihestens 8 Tage nach der Verlegung
durchgefiihrt. Bei nicht elektrisch leitfahigen keramischen Platten wird im Bereich der Fuge
gemessen. Der Plattenbelag muss vor der Priifung gereinigt werden. Es diirfen keine
isolierenden Schichten vorhanden sein.

Bei nicht leitfahigen Platten darf die PlattengrofRe zur Sicherstellung der Ableitfahigkeit tiber das
Fugenmaterial folgende Male nicht liberschreiten:

Chemical Resistant Systems

+ Bei rechteckigen Platten 115 x 240 mm
+ Bei quadratischen Platten 150 x 150 mm
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SICHERHEIT / ENTSORGUNG

+ Fir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen, besonders bei Arbeiten in geschlossenen
Raumen, Gruben oder Behéltern.

+ Feuer- und Rauchverbot einhalten.

+ Sicherheitsdatenblatter, Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage auf den Gebinden
beachten.

+ Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung tragen. Hautkontakt mit den Materialien
vermeiden.

+ Reinigung und Pflege der Hande mit Hautschutzseife und —salbe vornehmen. Keine
Losemittel verwenden.

+ Bei Schleifarbeiten, z.B. bei Reparaturen, Staubmaske tragen.

* Betriebsanweisungen nach §14 GefahrstoffV und Technische Regeln fir Gefahrstoffe TRGS
507 befolgen.

+ Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften einhalten.

+ Direkte Beriihrung der Materialien mit der Flamme vermeiden, besonders bei
SchweiBarbeiten auf SchweilRperlen achten.

+ Restmengen mdglichst verbrauchen.

+ Restmengen nicht in Ausguss oder Miilltonne schiitten.

+ Restmengen zur Entsorgung getrennt in bestandigen, verschlielbaren und
gekennzeichneten GefalRen sammeln.

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen unseren aktuellen technischen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht
abgeleitet werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation sind unser geistiges Eigentum. Die Produktinformation darf ohne
unsere Zustimmung weder vervielfaltigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmaRig verbreitet oder Dritten
zuganglich gemacht werden.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Giiltigkeit.
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